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Kurzfassung:

2. die Schaumstabilitat bzw. die Wasserhalbwertszeit

3. die FlieRRfahigkeit und

4. der Abbrandwiderstand

kennzeichnen die Eigenschaften von Schaumen. Da noch keine allgemein anerkannten
Richtwerte fur die KenngréRRen fir die verschiedenen Anwendungsgebiete der Schaume vorliegen,
kann die Qualitatsminderung lange gelagerter Schaummittelvorrate nur durch einen Vergleich, der
KenngréRen des aus ihnen erzeugten Schaumes mit denen von Schaumen aus frischen Schaum-
mitteln verglichen werden. Aus diesem Grund wurden die vier Kenngrdf3en von Schdumen aus
drei Schwerschaummitteln auf Eiwei3basis und einem Mehrbereichsschaummittel auf Alkohol-
basis ermittelt. Dazu wurden 3 und 5 %-ige Losungen des Schwerschaummittels und

1,5 und 3 %-ige Losungen des Mehrbereichsschaurnmittels mit 4 Rohren bei einem Druck vor
dem Schaumrohr von 5, 6 und 8 atl verschaumt. Bei den Rohren Handelte es sich um jeweils 2
Rohre des gleichen Typs und gleichen Herstellers mit einem Nenndurchsatz von 200 I/min.

Die Schaumentnahme erfolgte mit einer Sonde 100 mm vor der Rohrmiindung in der Mitte des
Schaumstrahls. Mit einem 5 I-Behdlter von 144 mm Innendurchmesser und 307 mm Héhe wurde
die Verschdumungszahl und die Wasserhalbwertszeit ermittelt. Die FlieRRfahigkeit wurde als die
Flache angegeben, die der Schaum auf einer ebenen, trockenen Platte beim AusflieRen aus
einem 450 mm hohen Behalter mit 144 mm Innendurchmesser bedeckte.

Mit einer neu entwickelten Methode wurde der Abbrandwiderstand der Schdume bestimmt.

Als Abbrandwiederstand wird die Zeit angegeben, in der von einer 160 mm dicken Schaumschicht
durch eine offene Azetylen-Sauerstoffflamme 120 mm abgebrannt sind. Diese Abbrandzeit wurde
sowohl fur Schaume unmittelbar nach der Erzeugung als auch als auch fir Schaume ermittelt, die
15 min vor der Bestimmung des Abbrandwiederstandes erzeugt worden waren.

Es wurde versucht, die EinflussgroRen zu ermitteln, die bei gleichen Verschaumungbedingungen
fur die stark voneinander abweichenden Verschdumungszahlen von Schaumen aus
verschiedenen Schaummitteln verantwortlich sein kénnten.
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