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Kurzfassung:

Als Fortsetzung der bisherigen Lagerbrandversuche wurde in der neuen Brandversuchshalle der
Forschungsstelle fur Brandschutztechnik damit begonnen, Brand- und Léschversuche mit
Palettenlagern durchzufiihren. Fir den Aufbau der Palettenlager wurden Euro-Holzpaletten ver-
wendet. Das Lagergut und die Zindquelle wurde gemalf3 den bisher durchgefiihrten
Lagerbrandversuchen gewahlt, um einen Vergleich zwischen den Versuchsergebnissen zu
ermoglichen. Gemessen wurden zeitliche Temperaturverlaufe mittels Mantelthermoelementen
sowie der zeitliche Verlauf der Abbrandmasse. Zusétzlich wurde der Versuchsablauf mit einer
Farb-Video-Anlage aufgezeichnet, um eine Aussage uber die
Flammenausbreitungsgeschwindigkeit an der Oberflache machen zu Kénnen. Die
MeRwertregistrierung erfolgte mit einer personalcomputergesteuerten Datenerfassungsanlage. Mit
Hilfe dieses Rechners wurden die Daten nach dem Versuch ausgewertet. Beziiglich der
Flammenausbreitung auf der Oberflache konnte hierbei folgendes festgestellt werden: Die
Flammenausbreitung auf der Oberflache in vertikaler Richtung erfolgt am schnellsten, wenn es
sich um eine nicht durch Zwischenrdume, wie z. B. leere Gitterboxen oder Paletten unterbrochene
Oberflache handelt. Sind Zwischenrdume vorhanden, breiten sich die Flammen verstarkt in
horizontaler Richtung aus. Die Flammenausbreitung in horizontaler Richtung erfolgt jedoch,
bedingt durch den fehlenden thermischen Auftrieb, wesentlich langsamer als in vertikaler
Richtung. Als ein weiteres Mal3 fur die Brandausbreitung dient der zeitliche Verlauf der
Abbrandmasse und die hieraus ermittelte Abbrandrate und Warmefreisetzung. In der vorliegenden
Arbeit wurden diese Parameter bis zum Ldscheinsatz betrachtet. Der teilweise recht
unterschiedliche Verlauf der Abbrandmasse sowie deren Grof3e hangt hauptsachlich von der
Lagerkonfiguration, der stofflichen Zusammensetzung, dem Zindort, den Ventilationsbedingungen
und dem Ldschbeginn ab. Bei den Versuchen hat sich gezeigt, dal3 die Abbrandrate bei der
Zundung zwischen zwei parallelen Gitterboxen und bei Blocklagerung am gréf3ten ist. Am
geringsten ist die Abbrandrate bei der Gitterboxlagerung. Die Abbrandrate bei der
Palettenlagerung liegt zwischen diesen Lagerarten.
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