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Kurzfassung:

(Fortsetzung des Forschungsberichtes Nr. 86) Proben aus Brandversuchen und Loschversuchen mit
Kunststoffen wurden an der Forschungsstelle fiir Brandschutztechnik und an der Technischen
Universitat Hamburg-Harburg mit GC/MS-Analysegeraten verschiedener Hersteller untersucht.
Bestandteile mit Molekulargewichten tber 50 konnten mit beiden Systemen bestimmt werden, doch
lagen zwischen den identifizierten Peaks auch solche, die sich nicht bestimmen lie3en, und die
Interpretationen der FFB und die der TUHH differierten wegen der unterschiedlichen physikalischen
Funktion der Massenspektrometer und wegen der verschiedenen Trennsaulen, Probenahmerdhrchen
und Desorptionsverfahren. Die GC/MS-Analyse besticht durch hohe Empfindlichkeit und Schnelligkeit.
Sie stellt jedoch kein Universal-MeRverfahren dar. Der Anhang stellt die Stoffe zusammen, die bisher
bei Brand- und Loschversuchen gefunden wurden, mit CAS-Nummern, Summenformeln und
Strukturformeln.
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