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Kurzfassung:

Ausgehend von der Aufzahlung einiger besonderer Brandfélle, die durch die Selbstentziindung
von Holz hervorgerufen wurden, wir die Forderung erhoben, eine Mdglichkeit zu schaffen, um in
Laborversuchen eine charakteristische Kennziffer fir die Beurteilung der
Selbstentziindungsneigung von Holz zu erhalten. Da hier unter dem Gesichtspunkt des
Brandschutzes nur die Selbstentziindung in Frage kommt, werden die in der Literatur nicht immer
genau getrennten Begriffe noch einmal erklart.

Auf eine Zusammenfassung der bisherigen Kenntnisse tber die Vorgange im Holz bei der
Erwarmung folgt eine kurze Beschreibung der wichtigsten Methoden fiir die Prifung der
Zundenergie von Holz und Kohle. Es wurde festgestellt, dass nur ein Verfahren den hier gestellten
Anforderungen gengt.

Die nach diesem Verfahren durchgefiihrten Versuche brachten eine gute Ubereinstimmung mit
den verdffentlichten Werten, zeigten aber auch, dass weitere Untersuchungen notwendig sind, um
den Einfluss der Isolation auf die Selbstentziindung zu klaren.
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