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Kurzfassung:

Als Fortsetzung der bisherigen Lagerbrandversuche der Forschungsstelle fiir Brandschutztechnik
wurden die Untersuchungen mit der Variation des Abstandes zwischen gelagerten Gitern
weitergeflhrt.

Der Versuchsaufbau wurden gegentiber den bisherigen Untersuchungen derart modifiziert, dai3
der Einflul3 des Abstandes zwischen zwei parallelen Gitterboxensaulen mit eingelagerter Brandlast
in Form von Wellpappenkartons mit unterschiedlichen Flllungen bezlglich der Brandausbreitung
untersucht wurde. Rickschlisse auf die Brandausbreitung ergaben sich hierbei aus den
Temperatur- und Abbrandmessungen sowie der Auswertung von Videoaufzeichnungen.

Die Untersuchungen zeigten, dafd sich der Brand zunéachst relativ schnell auf der
Wellpappeoberflache ausbreitet und anschlieend auf das Innere der Brandlast tbergreift. Die
Geschwindigkeit hdngt bei gleicher Umverpackung und Lagergut in starkem MalRe vom Abstand
zwischen den gelagerten Stoffen sowie dem Stol3schutzmaterial ab.

Es hat sich dabei gezeigt, daf3 bei den untersuchten Abstanden die Ausbreitungsgeschwindigkeit
der Flammenwurzel auf der Wellpappeoberflache bei geringerer Spaltweite infolge der schnelleren
warmefreisetzung zunimmt. Der zeitliche Massenverlust, der ein Mal} flr die volumetrische
Ausbreitung des Brandes darstellt, nimmt mit kleinerem Abstand ebenfalls zu. Jedoch ist hierbei
eine untere Grenze erkennbar, ab der der Austausch Luft/Abgas nicht mehr im erforderlichen
Malie stattfindet und die Stromungswiderstande im Spalt nicht mehr zu vernachlassigen sind.
Dieser Abstand betragt bei Holzwolle und Polystyrol-Partikelschaum jeweils 0,2m. Bei kleineren
Abstanden ergibt sich eine Abnahme des zeitlichen Massenverlustes. Ab einem oberen
Grenzabstand reicht schliefZlich die freiwerdende Energie des geziindeten Stapels nicht mehr aus,
den Nachbarstapel durch Warmeaustausch zu entziinden. Dieser betragt bei Holzwolle 1,0 m und
bei Polystyrol-Partikelschaum 1,4 m.
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