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Kurzfassung:

Zur Beurteilung der Wirksamkeit von Einrichtungen zur Gewahrleistung der Sicherheit in
Rettungswegen im Brandfall ist es erforderlich, die maximal zuldssige Brandrauchkonzentration in
der Luft zu kennen, die noch keine nennenswerte Behinderung bzw. keine
Gesundheitsgefahrdung hervorruft. Die maximal zuldssige Brandrauchkonzentration in
Rettungswegen wird in der Literatur durch den Extinktionskoeffizienten fir die optische Dichte des
Brandrauch-Luftgemisches angegeben. Die optische Dichte des Brandrauches, die in allen
Brandfallen wesentlich Gber dem maximal zuldssigen Wert liegt, muf3 durch eine Verdinnung mit
Frischluft auf den in Rettungswegen zulassigen Extinktionskoeffizienten gesenkt werden.

Im Rahmen dieses Forschungsauftrages wurde eine Ubersicht Giber den Kenntnisstand der im
Brandfall entstehenden festen und flissigen Produkte erstellt, sowie die optische Dichte des
Brandrauches von weiteren brennbaren Stoffen und Stoffkombinationen in Abhangigkeit vom
Verdinnungsgrad untersucht. Bei diesen Versuchen ist Holz zusammen mit Polystyrol mit
Brandschutzausristung, sowie Spanplatten unterschiedlicher Feuchtigkeit als brennbare Stoffe
verwendet worden. Mit einer gednderten Versuchsanordnung wurden Versuche durchgefiihrt, bei
denen ein Teilstrom des entstandenen Brandrauches abgesaugt und mit Frischluft verdinnt
wurde.

Die Untersuchungen Uber den im Brandrauch enthaltenen Ruf3anteil haben aufgrund von
Literaturangaben ergeben, daf3 bis zu 50% des im Brandgut enthaltenen Kohlenstoffes als Ruf3 im
Brandrauch enthalten sein kann. Bei Versuchen mit Holz als Brandgut wurden Anteile bis 26% (Rf
= 0,26) ermittelt. Dieser hohe RulRanteil fihrt dazu, daf3 fur die Beurteilung der optischen Dichte
des Brandrauches in jedem Brandfall unabhangig von dem Brandstoff von den Verhaltnissen wie
bei einem Olbrand ausgegangen werden muR.
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